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Technisches Datenblatt

Englisch Buckram Matt

Beschreibung 100 % Baumwollgewebe mit pigmentierter PU-Beschichtung

Begrenzung
Eigenschaft Maß Ziel untere obere

Gewicht g/m² 295 280 310
 

Stärke µm 385 365 405

Beschichtung 3.0

Heißfolien-Prägung Optimales Prägeergebnis bei ca. 110°C und 
minimaler Prägezeit von ca. 1 Sek.

Scheuertest 1000 Scheuertouren gegeneinlander. Martindale Scheuertester
mit 12 Kpa. Mehr als 12 Fäden bei großem Scheibentest 
gilt als Nichterfüllung
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